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Sommario 

Le attività di ricerca svolte nell’ambito di questa linea di attività di ricerca nella prima annualità dell’Accordo 
di Programma si sono concentrate sulla comprensione dei meccanismi di dissoluzione/deposizione 
elettrochimica del litio in celle elettrochimiche aprotiche e sulla formazione di film di passivazione artificiali 
sulla superficie del litio metallico per la sua protezione. L’obiettivo complessivo di questa attività di ricerca 
è lo sviluppo di tecnologie di protezione del litio metallico per la sua implementazione come elettrodo 
negativo in batterie ricaricabili ad elevata capacità. 

Il litio metallico è un metallo estremamente riducente: la prima interazione tra litio ed elettrolita, che è 
costituito da solventi a base di carbonati organici, porta alla formazione di uno strato di passivazione detto 
natural solid electrolyte interphase (n-SEI). In un primo momento la formazione di questo strato protegge 
l’elettrodo stesso consentendo buoni cicli di stripping/deposition; ma in un secondo momento la 
disomogeneità dell’n-SEI facilita la formazione di siti di nucleazione dai quali si originano strutture 
dendritiche che sono alla base del fallimento degli elettrodi di Li metallico. Al fine di sviluppare elettrodi di 
litio metallico sono state proposte in letteratura numerose strategie tra cui la formazione di film di 
passivazione artificiali. 

Nel primo anno di attività le attività di ricerca si sono focalizzate su tre obiettivi: 

1. Analisi del processo di deposizione/dissoluzione elettrochimica del litio metallico mediante 
spettroscopia Raman in operando; 

2. Analisi del film di passivazione naturale (n-SEI) su elettrodi di litio metallico pre e post utilizzo in 
batteria mediante spettroscopia di fotoelettroni; 

3. Preparazione di film di passivazione artificiali (a-SEI) su elettrodi di litio metallico e loro 
caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica. 

Negli esperimenti di spettroscopia micro-Raman in operando sono state analizzate le evoluzioni 
composizionali delle interfasi litio/elettrolita per quattro differenti formulazioni di elettroliti aprotici. Gli 
esperimenti hanno evidenziato che l’elettrolita E1 a base di carbonati organici e LiPF6, dopo una fase di 
formazione/consolidamento, è in grado di formare un n-SEI stabile costituito da una frazione a base di 
specie Li-O e una seconda frazione contenente specie carboniose. Al contrario gli elettroliti E2-E3-E4, a base 
di TEGDME e LiTFSI, hanno mostrato interfasi Litio/elettrolita significativamente più reattive e meno stabili. 
L’elettrolita E4 contente LiNO3 come additivo è tra essi quello che è in grado di formare l’n-SEI più stabile, 
costituito anch’esso di frazioni a base di ossidi di litio e sostanze contenenti carbonio. 
L’analisi approfondita mediante spettroscopia XPS degli n-SEI ottenuti durante ciclazioni galvanostatiche 
ripetute di elettrodi di litio metallico non protetto suggerisce che regimi di corrente elevata producono film 
di passivazione sottili, più poveri di carbonio, con atomi di carbonio maggiormente ossidati, costituiti da 
Li2O come fase ossidata principale e con tracce di LiF. Al contrario ciclazioni galvanostatiche condotte a 
bassi regimi di corrente producono film di passivazione spessi, eterogenei, ricchi di carbonio, con atomi di 
carbonio parzialmente ossidati, atomi di ossigeno principalmente legati in composti carbonati, LiOH e/o 
Li2O2 e piccole tracce di fluoro legato in composti organici. 
La preparazione e caratterizzazione di a-SEI ha visto lo studio di 5 differenti film di passivazione artificiali: 3 
formulazioni si sono rivelate in grado di incrementare significativamente le prestazioni elettrochimiche 
rispetto al litio metallico non protetto. In particolare, a-SEI costituiti di PEO a basso peso molecolare e LiNO3 

sono in grado di guidare una dissoluzione elettrochimica progressiva dell’elettrodo di litio sottostante con 
limitatissimi fenomeni di rottura del SEI e conseguenti brusche variazioni del potenziale di stripping 
elettrochimico. 
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1 La protezione degli anodi di litio metallico 
Le attività di ricerca svolte nell’ambito di questa linea di attività di ricerca nella prima annualità dell’Accordo
di Programma si sono concentrate sulla comprensione dei meccanismi di dissoluzione/deposizione 
elettrochimica del litio in celle elettrochimiche aprotiche e sulla formazione di film di passivazione artificiali 
sulla superficie del litio metallico per la sua protezione. L’obiettivo complessivo di questa attività di ricerca
è lo sviluppo di tecnologie di protezione del litio metallico per la sua implementazione come elettrodo 
negativo in batterie ricaricabili ad elevata capacità. 
Le batterie secondarie a litio metallico (LMB) sono dei dispositivi galvanici ricaricabili costituiti da un 
elettrodo di litio metallico: uno schema generale delle LMBs e mostrato in figura 1. 

Figura 1. Schema di una LMB di catena galvanica (-) Li / elettrolita / LiCoO2 (+) (adattato da https://s3.eu-de.cloud-
object-storage.appdomain.cloud/kva-image-pdf/2019/10/pop_ke_en_19_.pdf) 

Contrariamente al meccanismo di inserzione in una LMB il litio può essere direttamente depositato o 
dissolto elettrochimicamente sul collettore di corrente, o sul litio metallico medesimo, durante la carica e la 
scarica della cella [1]. Storicamente le batterie a litio sono nate di questa tipologia: negli anni Ottanta del 
secolo scorso sono state introdotte batterie agli ioni-litio (LIB) per arginare problemi legati al meccanismo 
di dissoluzione/deposizione (stripping/deposition) tipico delle LMBs [2]. 

Le LMBs mostrano dei particolari meccanismi che portano al rapido fallimento della cella: essi interessano 
in particolar modo l’elettrodo di litio. Il litio metallico è un metallo estremamente riducente: la prima
interazione tra litio ed elettrolita, che è costituito da solventi a base di carbonati organici, porta alla 
formazione di uno strato di passivazione detto natural solid electrolyte interphase (n-SEI). In un primo 
momento la formazione di questo strato protegge l’elettrodo stesso consentendo buoni cicli di 
stripping/deposition; ma in un secondo momento è proprio la disomogeneità dell’n-SEI che facilita la 
formazione di siti di nucleazione dai quali crescono strutture dendritiche di litio metallico (vedi figura 2). 

Figura 2. Formazione di strutture dendritiche durante i cicli di stripping/deposition [1] 
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I dendriti sono alla base del fallimento degli elettrodi di Li metallico[3]. Infatti: 

• Le strutture dendritiche crescono incontrollatamente, generando oltre alla semplice perdita di 
efficienza, fenomeni di cortocircuito che possono evolvere in incendi o esplosioni. 

• Il nuovo litio formatosi detto fresh lithium produce un consumo incontrollato di elettrolita, 
derivante dalle stesse reazioni che hanno prodotto il SEI. Così facendo l’elettrolita va incontro ad 
una perdita di conducibilità ionica. 

• Si formano dei "weak points" dendritici che portano alla frammentazione e all’isolamento di veri e 
propri pezzi di litio passivato detto dead lithium. In questo caso si assiste ad una graduale perdita di 
materiale attivo che abbasserà drasticamente la capacità della cella. 

In letteratura sono note molte procedure che permettono di proteggere gli elettrodi e così impedire, o 
quantomeno rallentare, i meccanismi che portano al fallimento delle LMBs [1,3–11]. Tra i metodi di 
protezione più comuni troviamo: 

• Uso di elettroliti solidi[1,6,12]. Grazie ad essi è possibile rallentare l’alta reattività tra elettrolita ed 
elettrodo oppure contenere meccanicamente la crescita dendritica. Vengono impiegati come 
elettroliti solidi polimerici, inorganici, compositi (polimerici e inorganici). 

• Introdurre additivi all’elettrolita liquido [8,9]. Questi additivi hanno la funzione di generare gusci 
elettrostatici che impediscono l’ulteriore deposizione di Li+ sui dendriti in accrescimento; inoltre 
riescono a proteggere il n-SEI formatosi in precedenza. Tra gli additivi elettrodici più comuni 
troviamo i sali di Cs+ e Rb+. 

• Variare le concentrazioni di elettroliti e additivi [1,7,8]. Sappiamo che l’elettrolita in una LMBs è un 
sale di litio in un solvente non acquoso. Aumentando la concentrazione del sale si può ritardare la 
formazione dei dendriti. 

• Progettare strutture capaci di contenere meccanicamente la crescita dendritica [10]. Tra essi 
troviamo: 

o collettori di corrente mesoporosi; 

o sfere cave di carbonio contenenti piccole quantità di oro per promuovere la deposizione 
interna del Li; 

o strutture di varia geometria capaci di rendere disponibile la più elevata area superficiale 
possibile. 

• Formare strati di a-SEI (artificial-solid electrolyte interphase) su l’elettrodo di litio [1,3,13,14]. 

In questo rapporto tecnico sono stati studiati a-SEI depositati su elettrodi di litio metallico. Uno strato di a-
SEI è un film di passivazione artificiale e deve rispettare determinati parametri tra cui: 

• alta resistenza meccanica per mitigare la formazione dendritica; 

• alta flessibilità per assecondare le variazioni volumetriche dovute ai cicli di stripping/deposition a 
cui va incontro l’elettrodo di litio; 

• elevata conducibilità ionica per consentire la facile mobilità degli ioni Li+; 

• bassa conducibilità elettronica per inibire reazioni indesiderate del solvente nell’elettrolita dovute 
al trasferimento elettronico, e per arginare la deposizione del litio sopra l’a-SEI; 

• elevata stabilità chimica a contatto con l’elettrolita e il litio metallico. 

Il metodo di deposizione deve essere riproducibile e controllabile per formare a-SEI del giusto spessore. 
Esistono diverse tecniche di deposizione di a-SEI quali la (a) reazione diretta all’interfase 
elettrolita/elettrodo, (b) l’elettrodeposizione o (c) la deposizione di precursori compositi. 
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2 Descrizione delle attività svolte e risultati 

2.1 Sommario delle attività 
Le attività di ricerca sono state organizzate in 3 work-packages: 

1. analisi del processo di deposizione/dissoluzione elettrochimica del litio metallico mediante 
spettroscopia Raman in operando; 

2. analisi del film di passivazione naturale (n-SEI) su elettrodi di litio metallico pre- e post- utilizzo in 
batteria mediante spettroscopia di fotoelettroni; 

3. preparazione di film di passivazione artificiali (a-SEI) su elettrodi di litio metallico e loro 
caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica. 

2.2 Metodologie sperimentali 
Le tecniche principali di indagine sperimentale utilizzate nell’ambito di questa ricerca sono state le 
seguenti: per ciascuna sono indicate (a) la strumentazione utilizzate, (b) le condizioni di misura e (c) 
eventuali condizioni sperimentali significative. 

Spettroscopia vibrazionale micro-Raman. È stato utilizzato un micro-Raman Dilor LabRAM Confocal 
spectrometer utilizzando un laser He-Ne a 632.8 nm con una potenza incidente di 4.7 mW, e un obiettivo 
x50. La cella elettrochimica per le misure in operando è stata una EL-CELL opto-cell il cui schema è 
presentato nella sezione successiva. 

Spettroscopia vibrazionale FT-IR. È stato utilizzato un interferometro FTIR Bruker Alpha in configurazione 
ATR utilizzando un cristallo in Ge. Le misure sperimentali sono state condotte in Glove box in atmosfera di 
Ar purificato (ppm H2O<0.1) 

Spettroscopia di fotoelettroni (XPS). È stato utilizzato un PHI5600 Perkin-Elmer in macro-sampling (3 mm × 
3 mm). Durante le misure XPS i campioni sono stati trasferiti all’interno della camera XPS sotto alto vuoto
direttamente dalla Glove box (atmosfera di Ar purificato con ppm H2O<0.1) mediante uno shuttle 
ermeticamente sigillato per impedire la contaminazione dei campioni con i costituenti dell’atmosfera. 

Preparazione dei film di passivazione artificiali e assemblaggio delle celle elettrochimiche. Tutte le 
manipolazioni di materiali sensibili ai costituenti dell’atmosfera sono state condotte in una Glove box sotto
Ar purificato (Iteco Eng SGS30, ppm H2O<0.1) così come la preparazione e il de-assemblaggio di celle 
elettrochimiche. Le celle elettrochimiche utilizzate sono state EL-CELL ECC-std: dischi di diametro di 10 mm 
di litio metallico (Chemetall) sono stati accoppiati in configurazione simmetrica separati da un disco di fibra 
di vetro (Whatman) imbevuto di elettrolita aprotico. L’elettrolita utilizzato è stato generalmente una
soluzione 1 m di LiPF6 disciolto in una soluzione di ethylene carbonate e dimethyl carbonate (EC:DMC) in 
rapporto in volume 1:1 (Solvionic). Nel caso delle misure di spettroscopia Raman in operando sono stati 
utilizzati anche elettroliti aprotici a base eterea costituiti di tetraetilen glicole dimetil etere (TEGDME, Sigma 
Aldrich, essiccato su setaccio molecolare), LiTFSI (Solvionic) e LiNO3 (Sigma Aldric). Le composizioni 
specifiche dei 3 elettroliti a base eterea utilizzati sono riportati nella sezione successiva. 

Ciclazioni galvanostatiche (CG). È stato utilizzato il ciclatore galvanostatico MTI battery analyser (8 
channels, 1 mA). Le celle sono state termostatate a 30°C in una stufa Memmert (fluttuazione termica 
T<0.1°/h). 

Cronopotenziometria (CHP). È stato utilizzato il potenziostato/galvanostato IVIUM Vertex. Le celle sono 
state termostatate a 30°C in una stufa Memmert (fluttuazione termica T<0.1°/h). 
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2.3 Analisi del processo di deposizione/dissoluzione elettrochimica del litio metallico 
mediante spettroscopia Raman in operando 

I processi di deposizione e dissoluzione elettrochimica del litio da elettrodi di litio metallico avvengono in 
intervalli di potenziale (E°Li+/Li=-3.1 vs SHE) al di fuori della finestra di stabilità termodinamica di qualunque 
elettrolita aprotico utilizzato nelle batterie agli ioni litio [13,15–17]. Una volta messi in contatto la superficie 
di litio metallico e l’elettrolita interagiscono attivando processi di degradazione irreversibile dei costituenti 
dell’elettrolita stesso (solventi, anioni, additivi) e provocando la precipitazione spontanea sul litio metallico 
di un film di passivazione chiamato n-SEI (natural solid electrolyte interphase). Questo n-SEI evolve 
morfologicamente in modo rilevante una volta che gli elettrodi vengono polarizzati e si attivano i processi 
reversibili di dissoluzione/deposizione elettrochimica del litio: infatti tali processi inducono inevitabili 
sollecitazioni meccaniche sul SEI determinate dalle variazioni volumetriche dell’elettrodo di litio. Inoltre, i 
costituenti del SEI e dell’elettrolita in seguito all’instaurarsi di sovratensioni catodiche e anodiche durante i 
processi di carica e scarica della batteria, possono ulteriormente interagire in schemi reattivi irreversibili 
producendo l’accumulo di ulteriori prodotti insolubili che arricchiscono e inspessiscono l’n-SEI [1,16,18–21]. 

La formazione e l’evoluzione del n-SEI sugli elettrodi di litio metallico è quindi strettamente correlata alla 
composizione dell’elettrolita in termini di natura dei solventi, dei sali di litio e degli additivi utilizzati, 
nonché del loro rapporto ponderale. Nelle batterie LIBs gli elettroliti comunemente utilizzati sono a base di 
carbonati organici in cui è dissolto LiPF6 come sale di litio. Le batterie al litio metallico comunemente 
studiate in letteratura (i.e. batterie Li-aria e batterie Li-S) utilizzano generalmente elettroliti a base eterea in 
cui è dissolto LiTFSI come sale di litio. La scelta di elettroliti differenti è essenzialmente motivata da 
considerazioni riguardanti la configurazione completa di cella. Nelle LIBs il SEI formato dagli elettroliti a 
base carbonato sugli elettrodi carboniosi è molto stabile e consente migliaia di cicli reversibili di 
carica/scarica. Nelle celle Li-aria e Li-S invece l’uso dei carbonati inorganici è da scartare per la massiccia 
reattività di queste molecole con i prodotti di riduzione all’elettrodo positivo (LiO2, Li2O2, polisolfuri di litio). 
Tuttavia, tali considerazioni ignorano l’impatto che specifiche formulazioni di elettroliti possono avere sulla 
stabilità dell’interfase litio/elettrolita. 

La stabilità dell’interfase litio/elettrolita e la composizione del n-SEI sono state studiate mediante 
esperimenti di spettroscopia micro-Raman in operando effettuate su celle elettrochimiche simmetriche 
Li/elettrolita/Li. 

Sono stati studiati 4 differenti elettroliti: 

E1. EC:DMC 1:1 v/v LiPF6 1m 

E2. TEGDME LiTFSI 1m 

E3. TEGDME:LiTFSI 1:1 wt/wt 

E4. TEGDME LiTFSI 0.75m LiNO3 0.25m 

E1 è un elettrolita molto comune in batterie LIBs e forma un film di passivazione molto stabile su elettrodi 
carboniosi [2]. È comunemente utilizzato anche nei test in half-cells (LMB) di materiali elettrodici in 
laboratorio per la sua stabilità anche sull’elettrodo di litio metallico. E2 ed E3 sono elettroliti con 
formulazioni comunemente utilizzate per celle LMB di tipo Li-aria e Li-S [22–24]. E4 comprende anche il 
nitrato di litio come additivo: questa sostanza è nota per l’effetto benefico sulla stabilità delle ciclazioni 
galvanostatiche di elettrodi negativi a base di silicio [25] e in batterie LMB di tipologia Li-S [26,27] e Li-aria 
[28,29]. 

La tecnica micro-Raman è stata utilizzata in letteratura in pochissimi casi per l’analisi dei film di 
passivazione su litio metallico mediante approcci ex situ [30] e in situ [31]. L’obiettivo di questi esperimenti 
in operando è verificare la stabilità degli n-SEI nei diversi elettroliti. Una schematizzazione grafica della 
metodologia sperimentale con sui sono stati condotti gli esperimenti in operando è mostrata nella figura 3. 
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Figura 3. Procedura sperimentale nella realizzazione di esperimenti di microscopia Raman in operando in 
coincidenza con una misura elettrochimica. 

La cella elettrochimica utilizzata per gli esperimenti micro-Raman è dotata di una finestra ottica in zaffiro, 
materiale trasparente alla radiazione laser visibile utilizzata negli esperimenti. La cella è stata assemblata in 
configurazione cosiddetta “side-to-side” in cui due elettrodi a mezzaluna di 10 mm di diametro sono 
affacciati, connessi rispettivamente al CE e al WE e separati da circa 0.5 mm riempiti di elettrolita. La 
configurazione utilizzata in tutti gli esperimenti in operando realizzati è mostrata in figura 4 con alcune 
fotografie esplicative della cella durante l’assemblaggio e chiusa ermeticamente prima delle misure.

Figura 4. Cella elettrochimica El-CELL opto-EC dotata di finestra ottica in zaffiro per indagini spettroscopiche micro-
Raman in operando 
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I risultati sperimentali di due esperimenti di misura effettuati con l’elettrolita E1 sono mostrati nella figura
5 dove sono riportati (a,d) gli andamenti dei profili di potenziale della cella elettrochimica durante cicli 
galvanostatici di carica/scarica; (b,e) le due collezioni di spettri Raman registrati sull’interfase Li/elettrolita;
(c,f) alcuni spettri Raman rappresentativi del meccanismo di evoluzione della composizione dell’interfase 
litio/elettrolita (le lettere identificative degli spettri si riferiscono a specifici stadi di avanzamento 
dell’esperimento di ciclazione galvanostatica come mostrato nei pannelli a-d). 

Figura 5. Risultati sperimentali di due campagne di misura in operando di celle simmetriche Li/Li con elettrolita 
aprotico a base di EC:DMC 1:1 v/v LiPF6 1m. (a,d) andamento dei profili di potenziale durante gli esperimenti di 
ciclazione galvanostatica; (b,e) andamento degli spettri micro-Raman a posizione fissa sull’interfase
Li(WE)/elettrolita; (c,f) spettri micro-Raman selezionati in diversi punti della ciclazione galvanostatica (vedi frecce 
nei pannelli a,d). 

In entrambi gli esperimenti si può osservare una prima fase di evoluzione repentina e solo parzialmente 
reversibile degli spettri Raman ad indicare una evoluzione composizionale significativa del n-SEI. Nello 
specifico è possibile evidenziare, oltre ai segnali caratteristici dell’elettrolita (vedi figure 5c e 5f) anche due

-1 -1intervalli spettrali, 400-600 cm e 1800-1900 cm , nei quali appaiono e si modificano dei segnali Raman. 
Questi intervalli spettrali sono caratteristici rispettivamente della formazione di specie Li-O e di costituenti 
del n-SEI contenenti carbonio [17,30]. È da notare che come discusso da Naudin et al [30] il picco a 1843 
cm-1 è riferibile alla formazione di Li2C2: questa sostanza non è effettivamente un prodotto di degradazione 
dell’elettrolita sulla superficie del litio metallico e non costituisce il SEI come invece ipotizzato da Schmitz et
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al [31]. Infatti, il Li2C2 è un prodotto di degrado indiretto derivato dall’interazione della radiazione laser con
i costituenti ossidati (carbonati, eteri, epossidi, alcossidi) contenenti carbonio del n-SEI [30]. Pertanto, la 
formazione di un picco a circa 1840-1850 cm -1 è indicativa dell’accumulo di prodotti organici o di Li2CO3 

sulla superficie del litio metallico mentre la formazione di un picco a circa 520-540 cm-1 è rappresentativa 
della formazione di specie contenenti legami Li-O quali ad esempio Li2O, Li2O2 e LiOH. 

Gli andamenti delle intensità dei picchi Raman a 1843 e 530 cm-1 sono state integrate utilizzando un fit non 
lineare con il software XPSCasa [32] e sono rappresentati nella figura 6 per entrambi gli esperimenti Raman 
in operando con E1 riportati in figura 5. 

Figura 6. Andamento delle aree dei picchi micro-Raman centrati a 1843 e 530 cm -1 nei due esperimenti in operando 
su celle simmetriche Li/Li con elettrolita aprotico a base di EC:DMC 1:1 v/v LiPF6 1m. 

È possibile osservare, in entrambi gli esperimenti, che le intensità dei picchi di Li2C2 e Li-O sono molto 
correlate, evidenza diretta che i costituenti carboniosi e a base di ossidi di litio del n-SEI si modificano 
parallelamente accrescendosi e/o depauperandosi assieme. Gli andamenti delle intensità integrali 
evidenziano una fase iniziale di variazioni repentine e reversibili (formazione/dissoluzione del n-SEI) seguita 
dopo circa 25 cicli completi di stripping/deposition da un consolidamento del n-SEI la cui composizione si 
modifica in modo meno significativo per i successivi 75 cicli. 

Le collezioni di dati sperimentali per gli esperimenti micro-Raman in operando sugli elettroliti a base eterea 
E2, E3 ed E4 sono rappresentati nella figura 7 dove sono riportati (a,d,g) gli andamenti dei profili di 
potenziale della cella elettrochimica durante cicli galvanostatici di carica/scarica; (b,e,h) gli spettri Raman 
registrati sull’interfase Li/elettrolita; (c,f,i) alcuni spettri Raman rappresentativi del meccanismo di
evoluzione della composizione dell’interfase litio/elettrolita (le lettere identificative degli spetti si 
riferiscono a specifici stadi di avanzamento dell’esperimento di ciclazione galvanostatica come mostrato nei
pannelli a-d-g). Per questi tre elettroliti, gli andamenti delle intensità dei picchi Raman a 1843 e 530 cm-1, 
integrate utilizzando un fit non lineare con il software XPSCasa [32], sono rappresentati nella figura 8. 

Nel caso degli elettroliti E2 ed E3 a base di TEGDME e LiTFSI, si osserva una notevole variazione degli spettri 
durante le ciclazioni galvanostatiche, particolarmente significativa nel caso dell’elettrolita E2.
Apparentemente l’aumento della concentrazione di LiTFSI (maggiore nell’elettrolita E3) determina una
maggiore stabilità del n-SEI. Nel caso dell’elettrolita E4 contenente LiNO3 si osserva che le componenti 
spettrali dell’elettrolita, chiaramente visibile in tutti e tre i casi nel primo spettro Raman delle collezioni, si
mantengono costanti durante tutta la ciclazione galvanostatica. Questa è una differenza rilevante rispetto 
ai primi due elettroliti perché è indice della formazione di un SEI probabilmente poroso che consente una 
elevata penetrazione dell’elettrolita liquido fino all’interfase con il litio metallico.

L’analisi degli andamenti delle componenti spettrali dovute a Li2C2 e Li-O dettaglia ulteriormente 
l’evoluzione del n-SEI in questi tre elettroliti eterei. In particolare, si osserva come in tutte e 3 i casi la 
componente a base di ossidi di litio si modifichi in modo repentino durante tutta la ciclazione (40 cicli). 
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Figura 7. Risultati sperimentali di tre campagne di misura in operando di celle simmetriche Li/Li con diversi 
elettroliti aprotici: (a, b, c) LiTFSI 1 m in TEGDME; (d, e, f) LiTFSI in TEGDME 1:1 in massa; (g, h, i) LiTFSI 0.75 m e 
LiNO3 0.25 m in TEGDME. (a, d, g) andamento dei profili di potenziale durante gli esperimenti di ciclazione 
galvanostatica; (b, e, h) andamento degli spettri micro-Raman a posizione fissa sull’interfase Li(WE)/elettrolita; (c, f, 
i) spettri micro-Raman selezionati in diversi punti della ciclazione galvanostatica (vedi frecce nei pannelli a, d, g). 

Figura 8. Andamento delle aree dei picchi micro-Raman centrati a 1843 e 530 cm -1 nei tre esperimenti in operando 
su celle simmetriche Li/Li con diversi elettroliti: (a) LiTFSI 1 m in TEGDME; (b) LiTFSI in TEGDME 1:1 in massa; (c) 
LiTFSI 0.75 m e LiNO3 0.25 m in TEGDME. 
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Questa evidenza sperimentale indica una probabile elevata solubilità di tali costituenti o una loro 
significativa reattività, anche elettrochimica, con l’elettrolita. Per quanto riguarda invece la componente
carboniosa del n-SEI l’elettrolita E2 mostra un andamento molto discontinuo: dopo una fase iniziale di 
relativa stabilità (10-15 cicli) si osservano significative oscillazioni delle intensità del picco a 1843 cm -1 indice 
di una rilevante reattività delle componenti carboniose del SEI anche in una fase avanzata della ciclazione 
galvanostatica. Gli elettroliti E3 ed E4 mostrano invece andamenti più regolari delle intensità del picco 
Raman relativo alle specie carboniose del n-SEI. In particolare, E3 mostra un andamento crescente nella 
fase iniziale della ciclazione (cicli 1-10) per poi stabilizzarsi, con rilevanti oscillazioni di intensità, nei 
successivi 30 cicli. Infine, l’elettrolita E4 mostra un andamento crescente dell’intensità del picco a 1843 cm-1 

seguito da una diminuzione ed una stabilizzazione nell’arco dell’intera ciclazione (40 cicli). È da notare che 
le oscillazioni di intensità del picco relativo a Li2C2 sono molto contenute nel caso di E4, paragonabili ad E1 
(elettrolita a base di carbonati organici). 

In sintesi, sono state analizzate le evoluzioni composizionali delle interfasi litio/elettrolita per 4 differenti 
formulazioni di elettroliti mediante spettroscopia micro-Raman in operando. Gli esperimenti hanno 
evidenziato che l’elettrolita E1 a base di carbonati organici, dopo una fase di formazione/consolidamento, è 
in grado di formare un n-SEI stabile costituito da una frazione a base di specie Li-O e una seconda frazione 
contenente specie carboniose. Al contrario gli elettroliti E2-E3-E4, a base di TEGDME e LiTFSI, hanno 
mostrato interfasi litio/elettrolita significativamente più reattive e meno stabili. L’elettrolita E4 contente
LiNO3 come additivo è quello che è in grado di formare l’n-SEI più stabile, costituito anch’esso di frazioni a
base di ossidi di litio e sostanze contenenti carbonio. 

2.4 Analisi del film di passivazione naturale (n-SEI) su elettrodi di litio metallico pre- e 
post- utilizzo in batteria mediante spettroscopia di fotoelettroni; 

La formazione di n-SEI sulla superficie di elettrodi di litio metallico è un fenomeno che ricomprende 
processi chimici ed elettrochimici. I primi si attivano nella fase precedente la polarizzazione in cella 
elettrochimica e realizzano la formazione di un film di passivazione “originario”. Una volta realizzata la

polarizzazione dell’elettrodo, il livello di Fermi del litio modifica la sua energia di un E pari alla 
sovratensione applicata attivando sia i processi di lithium stripping/deposition, rispettivamente in 
ossidazione e in riduzione, sia processi irreversibili chimici/elettrochimici che richiedono energie di 
attivazione >1eV a temperatura ambiente [33,34] e che coinvolgono i costituenti del n-SEI e le sostanze che 
compongono l’elettrolita. Inoltre, la variazione volumetrica degli elettrodi di litio induce significativi stress 
meccanici sul n-SEI inducendo la formazione di cracks ed esponendo fresh-lithium direttamente 
all’elettrolita. Questa superficie nuda, priva di n-SEI reagisce nuovamente con l’elettrolita per formare un
nuovo n-SEI in equilibrio con le condizioni peculiari di polarizzazione che l’elettrodo sta sperimentando.

Questo complesso sistema di reazioni irreversibili realizza la formazione di n-SEI eterogenei costituiti da un 
mosaico di componenti organiche ed inorganiche, la cui natura e formulazione è determinata dalle 
condizioni peculiari di ciclazione/polarizzazione dell’elettrodo medesimo (effetto memoria).

Al fine di approfondire la natura del n-SEI layer che si accumula su elettrodi di litio metallico in differenti 
condizioni di ciclazioni è stato condotto uno studio post-mortem ex situ mediante spettroscopia XPS della 
superficie di elettrodi di litio prima e dopo essere sottoposti a ciclazioni galvanostatiche. Sono state 
studiate 3 differenti condizioni di ciclazioni con correnti specifiche applicate diverse (0.1, 1 e 10 mAhcm-2), 
mantenendo costante in tutte e tre i casi il numero totale di cicli galvanostatici (100 cicli) e la capacità 
specifica cumulata totale scambiata durante ciascun ciclo e quindi l’esperimento complessivo. 

L’andamento dei profili galvanostatici di stripping/deposition degli elettrodi di litio metallico alle tre
correnti specifiche è rappresentato nella figura 9. Si osserva come atteso un andamento crescente delle 
sovratensioni in funzione della corrente specifica applicata. È da notare che dopo un iniziale variazione 
delle sovratensioni in tutti e tre i casi i potenziali massimo e minimo di stripping/deposition si stabilizzano 
su dei valori di plateau. 
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Figura 9. Andamento dei profili di potenziale di stripping/plating del litio in cella simmetrica Li/Li per differenti 
densità di corrente. 

La realizzazione di esperimenti di spettroscopia XPS ex situ su elettrodi di litio metallico recuperati dopo 
ciclazioni galvanostatiche richiede una cura sperimentale nell’evitare contatti con l’atmosfera esterna ricca
di O2, N2, CO2 e H2O, molecole in grado di reagire repentinamente e irreversibilmente con la superficie degli 
elettrodi modificandone la composizione. Pertanto, si è realizzato un protocollo sperimentale specifico 
riassunto graficamente nella figura 10. 

Figura 10. Procedura sperimentale nella realizzazione di esperimenti di spettroscopia XPS ex situ su elettrodi di litio 
metallico altamente reattivi con CO2, O2, N2 e H2O. 

La peculiarità del protocollo risiede nell’utilizzo di uno shuttle ermetico in grado di caricare gli elettrodi 
nell’apparato XPS direttamente dalla Glove box sotto atmosfera inerte purificata senza esporli mai a 
contaminazione. 

Gli spettri XPS wide, registrati in tutto l’intervallo esplorato di binding energies, sono rappresentati in figura 
11. È da notare che sono stati registrati 2 spettri per ciascun campione: un primo spettro “pristine surface” 
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sulla superficie proveniente dalla glove box e un secondo spettro “sputtered surface” dopo 5 minuti di
sputtering con Ar+ a 0.5 eV con un angolo di incidenza sul campione di 35° e una corrente di 400 nA. Lo 
spessore di film superficiale rimosso è stimato in circa 2-3 nm. I due campionamenti (pristine vs. sputtered) 
evidenziano quindi la composizione dell’outer e dell’inner layer dei n-SEI. 

Figura 11. Spettri XPS wide di elettrodi di litio metallico prima e dopo utilizzo in cella elettrochimica di catena 
galvanica: Li/EC:DMC LiPF6 1m/Li. 
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I dati quantitativi delle composizioni dei campioni post-mortem confrontati con il litio pristine, Li(Bare), 
sono riportate nelle tabelle 1 e 2 rispettivamente per l’inner e l’outer layer del n-SEI. L’analisi quantitativa è 
stata realizzata analizzando gli spettri wide con il software XPSCasa [32] 

Tabella 1. Composizione percentuale (at%) ottenuta dagli spettri XPS per l’outer-layer degli elettrodi di lito 
metallico prima e dopo ciclazione galvanostatica. 

Sample Carbon Oxygen Lithium Nitrogen Fluorine 

Li (bare) 30 37 32 <0.5 0 

After 100 cycles @ 0.1 mAcm-2 49 22 28 <1.5 <2.0 

After 100 cycles @ 1.0 mAcm-2 39 31 29 <0.5 <1.0 

After 100 cycles @ 10 mAcm-2 36 31 32 <0.5 2.9 

Tabella 2. Composizione percentuale (at%) ottenuta dagli spettri XPS per l’inner-layer degli elettrodi di lito 
metallico prima e dopo ciclazione galvanostatica. 

Sample Carbon Oxygen Lithium Nitrogen Fluorine 

Li (bare) 20 54 64 <0.5 0 

After 100 cycles @ 0.1 mAcm-2 57 14 40 <1.5 <2.0 

After 100 cycles @ 1.0 mAcm-2 33 26 40 <0.5 <0.5 

After 100 cycles @ 10 mAcm-2 24 39 39 <0.5 <2.0 

La superficie di tutti gli elettrodi pre- e post-mortem è costituita da Li/C/O e tracce di N. Piccole quantità 
inferiori al 3% in peso di F sono osservate nei campioni post-mortem. 

Il litio pristine ha una superficie coperta da un film di passivazione nativo stratificato con un contenuto di 
carbonio decrescente dall’esterno verso il bulk del litio e un trend opposto per l’ossigeno. In tutti i campioni 
post-mortem il contenuto di litio quantificato sulla superficie è inferiore ai corrispondenti valori per il litio 
pristine. Questa è una evidenza della formazione di un film di passivazione n-SEI sulla superficie del litio 
metallico di spessore maggiore del film di passivazione nativo del lithium foil. 

È da notare che la composizione degli outer-layer e degli inner-layer degli n-SEI formatisi nelle tre differenti 
condizioni di ciclazione non è omogenea e segue degli andamenti regolari. Apparentemente densità di 
corrente basse favoriscono la formazione di film di passivazione ricchi in carbonio e poveri in ossigeno 
mentre l’aumentare della corrente applicata favorisce la formazione di film di passivazione più ricchi in 
ossigeno che in carbonio. Oltre alla composizione complessiva anche l’andamento della stratificazione 
inner-outer layer appare alterarsi a seconda della corrente applicata. Basse densità di corrente favoriscono 
film di passivazione progressivamente più ricchi in carbonio nello strato più interno; al contrario alte 
densità di corrente favoriscono film di passivazione progressivamente più ricchi in ossigeno nell’inner layer. 
Dagli andamenti osservati è ragionevole attendersi che ciclazioni galvanostatiche condotte con densità di 
corrente intermedie tra 1 e 10 mAcm-2 producono n-SEI omogenei negli strati interni ed esterni. 

Le regioni spettrali corrispondenti ai segnali XPS del Li 1s, C 1s, O 1s e F 1s sono stati analizzati mediante 
ricostruzione dello spettro teorico con il software XPS Casa [32]. La scala delle binding energies (BE) è stata 
calibrata sulla componente del C 1s relativa al C sp2 a 284.85 eV. I segnali XPS utilizzati nella procedura di 
analisi dati XPS sono riassunti nella tabella 3 per tutte e quattro le regioni spettrali. Per ciascuno è indicato 
l’intervallo di binding energy (BE) entro cui il picco è stato ottimizzato, l’assegnazione e il relativo 
riferimento bibliografico. Le ampiezze (FWHM, full width at half maximum) dei picchi delle componenti 
ricostruite teoricamente sono state in tutti i casi lasciate libere di variare nell’intervallo 1.0-2.0 eV. Nel caso 
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della regione del F 1s il debole segnale registrato ha sconsigliato una ricostruzione multicomponente dello 
spettro sperimentale. In questo caso ci siamo limitati ad una procedura di ricostruzione con una sola 
componente libera di assumere i valori di binding energy nell’intero intervallo della regione spettrale. I 
valori di riferimento delle BE delle varie componenti nelle regioni spettrali del Li 1s e dell’O 1s sono state 
tratte quasi esclusivamente dal recente lavoro di Wood e Teeter [19] nel quale è stata effettuata una 
dettagliata ed approfondita analisi degli effetti di caricamento locale durante gli esperimenti XPS sulle 
superfici di composti del litio e sul litio metallico. Tali effetti infatti possono indurre significativi shift della 
scala locale delle BE e quindi introdurre notevoli artefatti nella ricostruzione dello spettro teorico. 

Tabella 3. Segnali XPS e relativa assegnazione nelle regioni spettrali C 1s, Li 1s, O 1s e F 1s 

Region BE / eV Assignement Ref. 

Li 1s 54.3-54.4 Li-C [35] 

54.45-54.55 

54.9-55.0 

Li3N 

Li0 

[19] 

[19] 

55.95-56.05 Li2O [19] 

56.75-56.85 LiF [35] 

57.0-57.3 Li2O2/LiOH [19] 

58.0-58.1 Li2CO3 [19] 

C 1s 284.85 C sp2 (reference) [17] 

286.3-286.5 C-O [17] 

287.8-288.0 C=O [17] 

288.6-288.8 O-C=O [17] 

289.9-290.1 Organic carbonates [17] 

291.9-292.1 Li2CO3 [17] 

O 1s 528.5-528.7 O(ads) on Li [35] 

531.1-531.3 Li2O [19] 

532.2-532.4 C-O-C [17] 

533.6-533.8 LiOH/Li2O2 [19] 

534.6-534.8 Li2CO3 [19] 

F 1s 688-689 C-F [35] 

684.5-685.5 LiF [35] 

Gli spettri sperimentali e ricostruiti teoricamente per le regioni del Li 1s, C 1s, O 1s e N 1s sono 
rappresentati nelle figure 12, 13, 14 e 15. 

La regione del Li 1s suggerisce che la natura del n-SEI è molto strettamente determinata dal regime di 
corrente applicato durante i processi di stripping/deposition mentre la stratificazione inner-outer layer 
appare omogenea, con la sola ovvia eccezione del segnale del Li° che aumenta nell’inner layer in tutti e tre i 
casi. In generale appare evidente che ciclazioni ad alti regimi di corrente favoriscono la formazione di film di 
passivazione ricchi in Li2O mentre correnti minori favoriscono una maggiore eterogeneità. 
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Figura 12. Regione del Li 1s degli spettri XPS dei elettrodi di litio metallico prima e dopo utilizzo in cella 
elettrochimica di catena galvanica: Li/EC:DMC LiPF6 1m/Li. 
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Figura 13. Regione del C 1s degli spettri XPS dei elettrodi di litio metallico prima e dopo utilizzo in cella 
elettrochimica di catena galvanica: Li/EC:DMC LiPF6 1m/Li. 
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Figura 14. Regione del O 1s degli spettri XPS dei elettrodi di litio metallico prima e dopo utilizzo in cella 
elettrochimica di catena galvanica: Li/EC:DMC LiPF6 1m/Li. 
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Figura 15. Regione del F 1s degli spettri XPS dei elettrodi di litio metallico prima e dopo utilizzo in cella 
elettrochimica di catena galvanica: Li/EC:DMC LiPF6 1m/Li. 

Analoghi andamenti qualitativi sono osservabili nelle regioni del C 1s, dell’O 1s e del F 1s. 

In sintesi, possiamo evidenziare le seguenti peculiarità nella composizione degli n-SEI ottenuti in regimi di 
correnti diverse. 

1. Regimi di corrente elevata producono film di passivazione sottili (maggiore il segnale del Li°), più 
poveri di carbonio, con atomi di carbonio maggiormente ossidati (carbonati organici prevalenti, 
stato di ossidazione formale C4+), costituiti da Li2O come fase ossidata principale e con tracce di LiF. 

2. Regimi di corrente bassa producono film di passivazione spessi (segnale del Li° quasi assente 
nell’outer layer), eterogenei (molte componenti con quantità rilevanti in tutte le regioni spettrali 
ricostruite), ricchi di carbonio, con atomi di carbonio parzialmente ossidati (chetoni e aldeidi 
prevalenti, stato di ossidazione formale C2+), atomi di ossigeno principalmente legati in composti 
carbonati, LiOH e/o Li2O2 e piccole tracce di fluoro legato in composti organici. 
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3. Indipendentemente dal regime di corrente applicato gli strati interni del n-SEI sono sempre più 
ricchi in litio metallico (maggiore il segnale del Li°) con modeste variazioni della composizione delle 
fasi presenti. Messo in correlazione con la differente composizione complessiva degli elettrodi in 
funzione della profondità di campionamento del n-SEI, quest’ultima osservazione suggerisce che a
modificarsi tra outer ed inner layer è più la composizione relativa tra fasi ricche in carbonio e fasi 
ricche in ossigeno che la natura chimica e composizionale delle fasi. 

2.5 Preparazione di film di passivazione artificiali (a-SEI) su elettrodi di litio metallico e 
loro caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica. 

Un a-SEI (artificial solid electrolyte interphase) è un film di passivazione artificiale depositato ex situ sulla 
superficie di un elettrodo di litio metallico. L’uso di a-SEI è stata proposta da numerosi autori in letteratura 
[1]. Un a-SEI deve avere alta conducibilità ionica e bassa conducibilità elettronica per consentire la facile 
mobilità degli ioni litio ed inibire il trasferimento elettronico tra l’elettrodo di litio e l’elettrolita, essendo
quest’ultima reazione l’onset per qualunque degradazione del solvente. Inoltre, un a-SEI deve essere 
robusto meccanicamente per sopprimere/mitigare la crescita dendritica e flessibile per compensare le 
variazioni volumetriche dovute ai processi di dissoluzione/deposizione elettrochimica del litio metallico. 
Infine, un buon a-SEI deve essere chimicamente stabile all’interfaccia con il litio metallico e con l’elettrolita
liquido, e la sua manifattura deve essere controllabile (spessore, composizione) e scalabile. Questo 
specifico work-package prosegue l’attività di ricerca svolta nei precedenti due progetti di ricerca di cui il PI è
stato responsabile (PAR 2017 e PAR 2018) e affronta la formazione e caratterizzazione di film di 
passivazione artificiali per proteggere la superficie di elettrodi di litio metallico. 

La procedura di preparazione degli elettrodi di litio metallico protetti da un a-SEI, mediante drop casting 
delle soluzioni/sospensioni riassunte nella tabella 4, è rappresentata nella figura 16. 

Figura 16. Procedura di drop casting per la preparazione dei film protettivi. 

In breve, un volume noto (25 L) di soluzione/sospensione è stato depositato su un disco di litio (diametro 
10 mm) contenuto su un Petri dish, e il solvente evaporato mediante basso vuoto dinamico per 15 minuti. 
La procedura di drop casting sugli elettrodi è stata realizzata in atmosfera protetta (Ar) purificata 
(ppmH2O<0.1) in glove box. 
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Gli elettrodi protetti (a-SEI@Li) sono stati conservati in vial di vetro all’interno della glove box fino ad
utilizzo in cella o per ulteriori caratterizzazioni. Il loading finale del a-SEI è stato stimato a circa 0.5 mg/cm2: 
l’a-SEI rappresenta circa il 5 wt. % dell’elettrodo finale protetto a-SEI@Li. 

Tabella 4. Composizione delle soluzioni/sospensioni liquide realizzate per la preparazione dei film protettivi. 

Solvente Binder polimerico Additivo/i Inorganico/i Rapporti in peso Codice elettrodo 

(S) (B) (I:I’) (S:B:I) 

CH3CN PEO 150 kD LiNO3 100:1:0.75 a-SEI1@Li 

CH3CN PEO 700 kD LiNO3 100:1:0.75 a-SEI2@Li 

CH3CN PEO 1 MD LiNO3 100:1:0.75 a-SEI3@Li 

CH3CN PEO 700 kD LiNO3;LLZTO 100:1:0.75:0.25 a-SEI4@Li 

CH3CN PEO 700 kD LiNO3;LLZTO 100:1:075:0.50 a-SEI5@Li 

Le prestazioni elettrochimiche degli elettrodi di litio metallico protetti con i 5 a-SEI riassunti in tabella 4 
sono stati confrontati mediante esperimenti di cronopotenziometria CHP. Gli esperimenti di CHP realizzano 
una dissoluzione quantitativa del WE di litio seguendone contemporaneamente l’andamento del potenziale
rispetto al CE. Gli elettrodi di litio hanno una dimensione e un peso noto e quindi una capacità totale nota a 
priori, i.e. Qtot=32.5 mAhcm-2 . La presenza di discontinuità dell’andamento del potenziale del WE durante la 
CHP (brusche variazioni del potenziale o divergenza a potenziali elevati) sono sintomi dell’insorgere di
fenomeni irreversibili (SEI break, internal short circuit, formazione di SEI iper-resistivi). Tali discontinuità si 
realizzano ad una Qcritica e il rapporto Qcr/Qtot equivale alla frazione limite di dissoluzione volumetrica 
dell’elettrodo di litio prima che insorgano processi irreversibili. 

Nella figura 17 sono riportati gli andamenti dei potenziali del WE in esperimenti CHP per varie celle 
identiche per tutti e 5 gli elettrodi protetti confrontati con il litio metallico non protetto. L’andamento del
potenziale è riportato contro la percentuale di dissoluzione elettrochimica del litio metallico. L’analisi dei
dati ricavati dalle CHP è riportata nella tabella 5 in cui è riportato il valore medio del limite % di dissoluzione 
dell’elettrodo non protetto e protetto. 

Tabella 5. Analisi quantitativa del limite di dissoluzione elettrochimico prima del danneggiamento irreversibile del 
n-SEI o a-SEI ottenuta dai dati di cronopotenziometria nella figura 17. 

Codice elettrodo Limite di dissoluzione % dell’elettrodo di litio

Li(bare) 60 ± 6 

a-SEI1@Li 88 ± 6 

a-SEI2@Li 90 ± 10 

a-SEI3@Li 83 ± 9 

a-SEI4@Li 57 ± 7 

a-SEI5@Li 55 ± 10 

Apparentemente gli elettrodi protetti con a-SEI che contengono LLTZO mostrano limiti di dissoluzione 
inferiori al litio non protetto mentre la formazione di a-SEI a base di PEO/LiNO3 incrementa notevolmente il 
limite di dissoluzione. È da notare inoltre che tra i differenti PEO provati come binder polimerico nella 
composizione del a-SEI quelli con pesi molecolari minore sembrano avere prestazioni migliori. Questo 
andamento è in linea con osservazioni analoghe su formulazioni simili riportate in letteratura. [1,3] 
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Figura 17. Cronopotenziometrie a J= 1.0 mA cm -2 condotte sugli elettrodi di litio metallico (a) non protetti e (b-f) 
protetti da a-SEI (simulated short-circuit test) 

Al fine di approfondire la natura chimica del a-SEI e le sue alterazioni composizionali dopo ciclazione 
galvanostatica (100 cicli a 1.0 mAhcm-2 con Qlimit=10 mAhcm-2) è stato effettuato uno studio ex situ post 
mortem di elettrodi di litio metallico non protetto e protetto. 

La procedura sperimentale applicata è analoga a quella riguardante le misure XPS ex situ ed è mostrata 
nella figura 18. La variante principale in questo caso è l’apparato FTIR-ATR che è stato inserito all’interno di 
una glove box al fine di preservare gli elettrodi recuperati dalla contaminazione e degradazione per 
interazione con le componenti reattive dell’atmosfera.
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Figura 18. Procedura sperimentale nella realizzazione di esperimenti di spettroscopia FTIR ex situ su elettrodi di litio 
metallico altamente reattivi con CO2, O2, N2 e H2O. 

Gli spetti sperimentali FTIR misurati su elettrodi di litio metallico protetti e non protetti, prima e dopo 
ciclazione galvanostatica è mostrato nella figura 19. Gli esperimenti post mortem sono replicati su campioni 
differenti provenienti da celle elettrochimiche differenti al fine di consolidare l’evidenza sperimentale. Gli 
elettrodi protetti con a-SEI (4-5) contenenti LLZTO non sono stati studiati data l’insoddisfacente prestazione
elettrochimica. 

Gli spettri FTIR di tutti gli elettrodi protetti con a-SEI (1-2-3) prima delle ciclazioni mostrano picchi 
vibrazionali riconducibili a PEO, nitrati, gruppi CN- e piccoli segnali infrarossi attribuibili a funzioni carbossile 
di esteri/anidridi. Queste evidenze sperimentali suggeriscono che già nella fase di formazione del a-SEI si ha 
una interazione reattiva tra la soluzione precursore (vedi tabella 5) e la superficie di litio metallico. Tali 
processi di interazione sono analoghi a quelli studiati dal gruppo di Balbuena et al. [36]. 

Dopo le ciclazioni galvanostatiche gli elettrodi di litio non protetto mostrano segnali IR riconducibili alla 
formazione di specie organiche ossidate (gruppi C-O 1000-1300 cm -1; gruppi C=O 1400-1500 cm -1; gruppi 
O=C-O 1600-1800 cm -1) e bande larghe a bassi numeri d’onda riconducibili a specie contenenti Li-O (<650 
cm-1). Tali osservazioni sono in linea con quanto osservato mediante spettroscopia Raman e XPS. 

Sorprendentemente anche gli elettrodi protetti mostrano spettri FTIR post-mortem simili a quelli del litio 
metallico non protetto. Le intensità relative dei picchi infrarossi si modifica marginalmente e resta 
sostanzialmente inalterato il fingerprint vibrazionale. Questa evidenza suggerisce che la protezione con gli 
a-SEI che sono stati studiati non modifica sostanzialmente la reattività durante la ciclazione galvanostatica 
degli elettrodi rispetto al litio non protetto. Apparentemente si forma un n-SEI analogo sopra le superfici di 
tutti e 8 gli elettrodi non protetti e protetti studiati. Tuttavia, l’incremento molto significativo delle
prestazioni elettrochimiche suggerisce che l’a-SEI giuoca un ruolo molto significativo nella mitigazione dei 
processi di degrado del n-SEI, quantomeno su scala locale, probabilmente prevenendo la formazione di 
cracks e gestendo in modo più efficace le variazioni volumetriche. Questi aspetti sono punti di indagine 
significativi che andranno approfonditi nella successiva attività sperimentale dell’accordo di programma.
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Figura 19. Analisi FTIR ex-situ condotta sugli elettrodi di litio metallico (a) non protetti e (c-d-e) protetti da a-SEI. 
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3 Conclusioni 
Le attività di questo primo anno di attività si sono articolate su tre principali obiettivi: 

1. Analisi del processo di deposizione/dissoluzione del litio mediante spettroscopia; 

2. Analisi del n-SEI su litio mediante spettroscopia di fotoelettroni; 

3. Preparazione di a-SEI su litio e loro caratterizzazione elettrochimica e spettroscopica. 

Negli esperimenti di spettroscopia micro-Raman in operando sono state analizzate le evoluzioni 
composizionali delle interfasi litio/elettrolita per quattro differenti formulazioni di elettroliti aprotici. Gli 
esperimenti hanno evidenziato che l’elettrolita E1 a base di carbonati organici e LiPF6, dopo una fase di 
formazione/consolidamento, è in grado di formare un n-SEI stabile costituito da una frazione a base di 
specie Li-O e una seconda frazione contenente specie carboniose. Al contrario gli elettroliti E2-E3-E4, a base 
di TEGDME e LiTFSI, hanno mostrato interfasi Litio/elettrolita significativamente più reattive e meno stabili. 
L’elettrolita E4 contente LiNO3 come additivo è quello in grado di formare l’n-SEI più stabile, costituito 
anch’esso di frazioni a base di ossidi di litio e sostanze contenenti carbonio. 
L’analisi approfondita mediante spettroscopia XPS degli n-SEI ottenuti durante ciclazioni galvanostatiche 
ripetute di elettrodi di litio metallico non protetto suggerisce che regimi di corrente elevata producono film 
di passivazione sottili (maggiore il segnale del Li°), più poveri di carbonio, con atomi di carbonio 
maggiormente ossidati (carbonati organici prevalenti, stato di ossidazione formale C4+), costituiti da Li2O 
come fase ossidata principale e con tracce di LiF. Al contrario ciclazioni galvanostatiche condotte in bassi 
regimi di corrente producono film di passivazione spessi (segnale del Li0 quasi assente nell’outer layer),
eterogenei (molte componenti con quantità rilevanti in tutte le regioni spettrali ricostruite), ricchi di 
carbonio, con atomi di carbonio parzialmente ossidati (chetoni e aldeidi prevalenti, stato di ossidazione 
formale C2+), atomi di ossigeno principalmente legati in composti carbonati, LiOH e/o Li2O2 e piccole tracce 
di fluoro legato in composti organici. Complessivamente, indipendentemente dal regime di corrente 
applicato, gli strati interni del n-SEI sono sempre più ricchi in litio metallico (maggiore il segnale del Li°) con 
modeste variazioni della composizione delle fasi presenti. Messo in correlazione con la differente 
composizione complessiva degli elettrodi in funzione della profondità di campionamento del n-SEI, 
quest’ultima osservazione suggerisce che a modificarsi tra outer ed inner layer è più la composizione
relativa tra fasi ricche in carbonio e fasi ricche in ossigeno che la natura chimica e composizionale delle fasi. 
Sono stati preparati e caratterizzati 5 differenti film di passivazione artificiali che hanno evidenziato 3 
formulazioni in grado di incrementare significativamente le prestazioni elettrochimiche rispetto al litio 
metallico non protetto. In particolare, a-SEI costituiti di PEO a basso peso molecolare e LiNO3 sono in grado 
di guidare una dissoluzione elettrochimica progressiva dell’elettrodo di litio sottostante con limitatissimi
fenomeni di rottura del SEI e conseguenti brusche variazioni del potenziale di stripping elettrochimico. 
L’analisi composizionale post-mortem realizzata mediante spettroscopica FTIR ex situ ha evidenziato come 
gli a-SEI non alterano significativamente la composizione degli n-SEI che si formano durante le ciclazioni 
galvanostatiche. Tuttavia, l’incremento molto significativo delle prestazioni elettrochimiche suggerisce che 
l’a-SEI giuoca un ruolo molto significativo nella mitigazione dei processi di degrado del n-SEI, quantomeno 
su scala locale, probabilmente prevenendo la formazione di cracks e gestendo in modo più efficace le 
variazioni volumetriche. 

I risultati sperimentali qui riportati suggeriscono alcune naturali evoluzioni delle attività di ricerca: 

1. Approfondimento della composizione degli n-SEI cresciuti sopra a-SEI durante ciclazioni 
galvanostatiche mediante spettroscopia XPS 

2. Studio dei processi di deposizione elettrochimica su film metallici inerti (Cu, stainless steel) nudi e 
protetti a a-SEI. 

3. Ampliamento dell’analisi in operando dei processi di stripping/deposition del litio metallico con
elettroliti avanzati. 
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5 Abbreviazioni ed acronimi 

AM active material 

a-SEI artificial solid electrolyte interphase 

ATR Attenuated Total Reflectance 

CE counter electrode 

CG Galvanostatic cycling 

CHP Chronopotentiometry 

DMC dimethyl carbonate 

DME dimethoxiethane 

EC ethylene carbonate 

FTIR Fast Fourier Infrared Spectroscopy 

LIB lithium ion battery 

LMB lithium metal battery 

n-SEI natural solid electrolyte interphase 

PEO polyethylene oxide 

SEI solide electrolyte interphase 

SHE Standard hydrogen electrode 

TEGDME tetraethyelene glyme dimethyl ether 

THF tetrahydrofurane 

WE working electrode 

XPS X-ray photoemission spectroscopy 
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